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RAPPORTO DI PROVA
185643 / 1 CHIOCCARELLO SR.L.
VIALE DELL'INDUSTRIA, 4
Ricevimento campione: 07/11/14 %_SBSSATORREBELWC'NO (V1)

Esecuzione prova: 12/11/14
Emissione rapporto: 13/11/14

’Denominaz.campione: Mobilie’irr}b’ottito rivestito con art. LUCKY

~ Verifica dell'accendibilita dei mobili imbottiti EN 1021:2006

Le prove sono state eseguite in conformita alla norma EN 1021-1:2006 "Sorgente di accensione: Sigaretta in
combustione lenta" e alla norma EN 1021-2:2006 "Sorgente di accensione: Fiamma equivalente a quella di un
fiammifero".

Descrizione dei materiali provati come dichiarato dal cliente

Rivestimento

Tessuto "LUCKY" della ditta CHICCARELLO S.r.l., composizione 100 % poliestere, massa areica 400 g/m2.
Il rivestimento non & stato trattato con un prodotto chimico fire-retardant, la faccia provata & quella in vista.

Imbottitura (fornita dal Laboratorio su richiesta del cliente)
Poliuretano espanso Flame Retardant (Crib 5), massa volumica 25 kg/m?.

Pre-trattamento e condizionamento
Il rivestimento non & stato sottoposto al procedimento di ammollamento in acqua e all'asciugatura (appendice D)
prima di essere condizionato per almeno 96 ore alla temperatura di 23 + 2 °C e all'umidita relativa di 50 + 5 %.
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